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Instrukcja techniczna CT 221

Data: 2023-10-06

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa powtoka posadzkowa do
ochrony betonu - warstwa zamykajgca w systemie OS 8

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
16
CT 3121
EN 13813:2002

KOSTER CT 221
Zywica epoksydowa do
stosowania w budownictwie

Reakcja na ogien =l
Uwalnianie szkodliwych substancji [SR
Wodoprzepuszczalno$é NPD
(Ddpornos¢ na $cieranie < AR 0,5
Przyczepnosé >B 2,0
[Odpornos$¢ na uderzenia IR 4
|zolacyjnos¢ akustyczna NPD
DZwiekochtonno$¢ NPD
|zolacyjno$¢ termiczna NPD
[Ddpornos¢ chemiczna INPD
Substancije niebezpieczne NPD

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
16
CT 121
EN 13813:2002
KOSTER CT 221
Ochrona powierzchniowa -
powioka
Odpornos¢ fizyczna (5.1)

Skurcz liniowy < 0,3%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie Klasa | > 35 N/mm2

CO2-przepuszczalnosc Sd > 50 m

Przepuszczalno$¢ pary wodnej Klasa Ill (Sd > 50 m)

Kapilarne  podcigganie wody iw < 0,1 kg/m?h0,5

Wodoprzepuszczalnosé

Przyczepnosc po badaniua) bez rys, odspojen
pdpornosci na zmiane temperatury p) > 2,0 (1,59)

(Ddpornosc na agresije chemiczng £ 50%

Odporno$¢ na uderzenia bez rys i odspojen

[Odpornos¢ na Scieranie < 3000 mg

Reakcja na ogien Klasa Efl

Wiasciwosci

KOSTER CT 221 sztywng powtokg posadzkowa, odporng na duze
obciazenia mechaniczne oraz chemiczne. Moze by¢ stosowana na
podtozach gdzie nie ma niebezpieczeristwa pojawienia sig rys. Materiat
jest samorozptywny i kompatybliny z r6znymi materiatami stosowanymi
do posypywania posadzek zywicznych.

Dane techniczne
Proporcje mieszania
Gestosc

4:1 wagowo
ok. 1,5 g/cm®

Kolor Standardowo: szaro-krzemowy
(inne kolory na zapytanie)
Czas obrobki ok. 60 minut

Temperatura podfoza min. + 8 °C
Temperatura stosowania min. + 8 °C - max. + 30 °C
Temperatura materiatu min. + 15 °C - max. + 25 °C
Lepko$¢ (po zmieszaniu, + 21 °C) ok. 5000 mPas
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 79,1 N/mm? ($rednio)
Wytrzymato$¢ na zginanie >12 N/mm?
Przyczepnosé (C25/30) >3,9 N/mm?

(zerwanie w betonie)

Zastosowanie

KOSTER CT 221 stuzy do ochrony powierzchni betonowych wewnatrz
pomieszczen, na ktoérych odbywa sig ruch kotowy (hale magazynowe i
przemystowe gdzie przemieszczaja sie wozki widtowe, pakingi, garaze
itp.). Powloka stsosowana w systemie z zywicg KOSTER CT 121
spetnia wymogi powtoki ochronnej zgodnie z normg DIN 1504-2, DIN V
18026 oraz DIN EN 13813 ("OS-8").

Podtoze

Podtoze musi byé mocne, nosne, suche, czyste, wolne od kurzu,
zaolejen i zattuszczen, a takze wolne od wszelkich substancji
obnizajacych przyczepno$¢ jak stwardniaty tynk, mleczko cementowe
czy pozostatosci starych powtok. Beton powinien byé sezonowany co
najmniej 28 dni. Stabe i zanieczyszczone podioza powinny by¢
przygotowane przez frezowanie, $rutowanie lub piaskowanie, az do
uzyskania nosnej i czystej warstwy. Podtoze powinno wykazywaé
$rednig wytrzymato$é na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm?
najmniejszy odczyt min. 1,0 N/mm?2. Po oczyszczeniu mechanicznym
podtoze moze by¢ wyréwnywane przy uzyciu samopoziomujacych mas
posadzkowych typu KOSTER SL.

Jezeli wystepuja powierzchniowe rysy nalezy je zamkna¢ przy uzyciu
zywicy KOSTER CT 121 mieszanej z piaskiem kwarcowym suszonym
ogniowo. Do wyréwnania podfoza mozna takze stosowaé zywice
KOSTER CT 121 mieszang z piaskiem kwarcowym suszonym
ogniowo. Po wyréwnaniu podfoza nalezy je zagruntowaé zywica
KOSTER CT 121. W przypadku stosowania mineralnych mas
wyréwnujacych KOSTER SL gruntowanie mozna wykona¢ dopiero po
uzyskaniu przez podtoze wilgotnosci nie wigkszej niz 4% (ok. 4 dni dla
mas KOSTER SL, pomiar metodg CM).

Jezeli podioze byto wyréwnywane przy uzyciu KOSTER Bauharz,
KOSTER LF-BM lub KOSTER VAP 2000, takie powierzchnie moga
zosta¢ pokryte bezposrednio zywicg KOSTER CT 221 po czasie
utwardzania ok. 24-48 godz. Materialy wypetniajace dodawane do
zywicy (np. piasek kwarcowy) muszg by¢ suszone ogniowo.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4%. Podczas stosowania
KOSTER CT 221 oraz w czasie jego utwardzania (min. 24 godz.)
temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury
punktu rosy. Temperatura podtoza i powietrza musi by¢ wigksza niz +
8 2C. Wykonane powtoki nalezy chronié przed wilgocig oraz mrozem az
do petnego utwardzenia materiatu.

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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Sposo6b wykonania

Wykonanie powtok zgodnie z norma DIN 1504-2 oraz DIN V 18026:
Do zywicy KOSTER CT 121 nalezy doda¢ w proporcji 1:1 piasek
kwarcowy KOSTERQuarzsand (uziarnienie 0,063-0,355 mm), i
natozy¢ na podtoze (zuzycie: 800 g/m? KOSTER CT 121 oraz 800 g/m?
KOSTER Quarzsand). Nastgpnie posypaé cata powierzchnie piaskiem
kwarcowym KOSTER Quarzsand (uziarnienie 0,4-0,8 mm) , zuzycie
ok. 4,0 kg/m?). Po 24 godzinach od wykonania gruntowania i po
usunieciu nadmiaru piasku kwarcowego oraz po okresleniu punktu rosy
(patrz tabela punktu rosy) nalezy wymieszaé skatdniki zywicy KOSTER
CT 221 (idealna temperatura materiatu: od + 15 °C do + 25 °C) .
Obydwa sktadniki zywicy nalezy intensywnie wymiesza¢é az do
uzyskania jednorodnej konsystencji, czas mieszania min. 3 minuty. Do
mieszania nalezy uzywaé¢ wolnoobrotowego mieszadta (ponizej 400
obrotéw/min). Dla uniknigcia niedoktadno$ci przy mieszaniu
sktadnikéw nalezy je przetozy¢ do czystego pojemnika i ponownie
wymieszac. Materiat nalezy rozprowadzi¢ przy uzyciu gumowej packi,
na grubo$¢ uziarnienia (zuzycie ok. 800 g/m?).

Na rampach i podjazdach o pochyleniu do 10 % (aby unika¢
sptywania) do zywicy KOSTER CT 121, wymieszanej z piaskiem
kwarcowym nalezy dodaé okoto 1-2 % KOSTER KB-Pox.

Wykonanie gtadkich zek przemystowych

Po przygotowaniu podtoza przy uzyciu zywicy KOSTER CT 121 lub
KOSTER VAP | 2000 nalezy wykona¢ jedng lub dwie warstwy powtoki
CT 221 (zuzycie na jedng warstwe: 1,5 kg/m?). Druga warstwa musi
by¢ natozona przed uptywem 24 godzin. Po natozeniu KOSTER CT
221 na podtoze nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ zywice przy uzyciu
zabkowanej packi. Niezwtocznie nalezy wykona¢ odpowietrzenie
powtoki przy uzyciu rolki z kolcami (rolke prowadzi¢ na krzyz). Przy
obrébce materiatu nalezy uzywaé butéw z kolcami. W czasie
wykonywania prac i co najmniej przez 24 godz. po ich wykonaniu
temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od punktu rosy co najmniejo +
3°C. Temperatura podtoza nie moze by¢ nizsza niz +8 °C.

Zuzycie
1.5 kg / m? (1 mm grubo$¢ warstwy), 0,8 kg/ m? jako warstwa
zamykajgca w systemie OS 8

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu czyscié za pomoca KOSTER Universalreiniger.

Opakowania
CT 221 025 zestaw 25 kg

Przechowywanie

Chroni¢ przed mrozem, sktadowa¢ w temperaturze + 5 °C do + 25 °C
w oryginalnie zamknietych opakowaniach. Okres sktadowania min. 12
miesigcy.

Srodki ostroznosci

Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne. Unika¢ wdychania
oparéw i kontaktu materiatu ze skéra. Pomieszczenia muszg byé
dobrze wentylowane.

Przed uzyciem produktu nalezy koniecznie zapoznaé si¢ z kartg
charakterystyki produktu, ostrzezeniami znajdujgcymi sie¢ na
opakowaniu, instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowac sie do
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Karta charakterystyki produktu: kliknij >>.

Inne uwagi

Maksymalne uziarnienie piasku kwarcowego dodawanego do zywicy
nie moze by¢ wieksze niz 1/3 grubos$ci naktadanej warstwy. Materiaty
na bazie tworzyw sztucznych sg wrazliwe na oddziatywanie
temperatury, ktéra ma duzy wptyw na lepko$é materiatu i szybko$é
utwardzania. W czasie wykonywania robé6t nalezy sie stosowa¢ do
zalecen zawartych w instrukcjach technicznych produktéw. Powtoki
zywiczne nalezy zasadniczo wykonywacé przy statej lub obnizajacej sie
temperaturze. Niskie temperatury wydtuzaja czas utwardzania
materiatu, wysokie temperatury przyspieszajg utwardzanie materiatu.
Podczas stosowania materiatu oraz w czasie jego utwardzania (min. 12
godz.) temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o min. 3°C od
temperatury punktu rosy. Wykonane powtoki nalezy chroni¢ przed
wilgocig oraz mrozem az do petnego utwardzenia materiatu. Przy
temperaturach ponizej + 15 °C zmienia sie konsystencja - materiat robi
sie gestszy.

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER CT 121 Art.nr CT 121
KOSTER VAP | 2000 Art.nr CT 230
KOSTER Piasek kwarcowy do zywic Art.nr CT 483
uziarnienie 0.063 - 0.355 mm

KOSTER Szpachla do zywic Art.nr CT 918
KOSTER SL Premium Art. nr SL 280 025
KOSTER SL Art. nr SL 281 025
KOSTER SL Protect Art. nr SL 286 025
KOSTER Universal Reiniger Art.nr X910 010

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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