KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER Dachflex

- Znak handlowy "Dachflex" jest objety ochrong patentowa w Niemczech, Nr. 395 06 702
- Raport z badar przepuszczalnosci pary wodnej, Wyzsza Szkota w Ostfriesland

Instrukcja techniczna R 260 020

Data: 2023-10-09

Powloka z tworzyw sztucznych na dachy ptaskie

Wiasciwosci

KOSTER Dachflex to elastyczny, bezrozpuszczalnikowy produkt do
stosowania na suchych i lekko wilgotnych podfozach. Po zwigzaniu
materiat jest wodoszczelny, bardzo elastyczny, paroprzepuszczalny,
odporny na promieniowanie UV oraz na dziatanie mrozu.

Zalety:

- fatwos¢ stosowania (produkt jednosktadnikowy)

- bezszwowe uszczelnienie

- bardzo dobra przyczepnosc do wielu podtozy budowlanych

- odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- stsowany jako warstwa odbijajaca promienie UV

- redukuje zuzycie energii na klimatyzacje

- nie zawiera rozpuszczalnikow

Dane techniczne

Konsystencja (+ 23 °C) pasty
Temperatura stosowania >+5°C
Temperatura podtoza >+5°C
Kolor biaty
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie > 0,4 N/mm?
Wydtuzenie >80 %
Gestosé ok. 1,51 g/cm®
Zawarto$¢ czesci statych ok. 75 %
Liczba warstw 2
Grubos$¢ $wiezej warstwy 1,0-1,5mm (1,5 - 2 kg/m?)
Grubos¢ warstwy po wyschnieciu 0,75-1,0mm
Paroprzepuszczalno$é 7,89/ m?d
Réwnowazny  opér  dyfuzyjny 2,5m
warstwy powietrza Sd

Przepuszczalno$c CO2 0,49/m?d
Makymalna wilgotno$¢ powietrza max. 85 %
podczas pracy

Czas wysychania (23 °C / 65 % ok. 2 godz.
Ww powietrza)

Czas wysychania drugiej ok. 3 godz.
warstwy (23 °C / 65 % ww

powietrza)

Zastosowanie

KOSTER Dachflex moze byé stosowany do profilaktycznej ochrony i
uszczelniania pokry¢ dachéw patskich np. z materiatéw bitumicznych,
ptyt wtéknowo-cementowych czy ptyt betonowych. Minimalny spadek
dachu wynosi 2%.

Materiat nadaje sie takze do stosowania na dachach ptaskich nad nie
ogrzewanymi pomieszczeniami (np. garaze) a takze do ochrony
zarysowanych powierzchni $cian np. tynkow cementowych.

Dachflex nadaje sie takze do pokrywania rys na elewacjach.

Podtoze

Odpowiednim podtozem jest beton, jastrych, tynk cementowy, ptyty
widknowo-cementowe, ptyty azbestowe, papy bitumiczne (bez powtoki
aluminiowej), stal, aluminium, drewno i ptytki ceramiczne.

Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, mocne, czyste, wolne od
pytu, olejow, ttuszczu, porostéw, glondw itp.

Podtoze musi by¢ rowne i zapewnia¢ odptyw wody z powierzchni
(spadek min. 2%), niedopuszczalne sg czasowe lub trwate zastoiny
wody na powtoce KOSTER Dachflex.

Dylatacje konstrukcyjne nalezy uszczelnié przy uzyciu tasmy KOSTER
Fugenband 20/30 klejonej do podtoza klejem epoksydowym KOSTER
KB-Pox Kleber. Na styku Sciany z podtozem nalezy wykonac fasete z
zaprawy KOSTER Sperrmértel FIX co najmniej na 24 godz. przed
naktadaniem materiatu Dachflex.

Opis prawidtowego przygotowania podfoza w zaleznosci od
zastosowania znajduje sie w rozdziale Sposo6b uzycia.

Sposob wykonania

Podtoze mineralne

Nalezy nanie$é¢ co najmniej dwie warstwy KOSTER Dachflex, zuzycie
0,75 - 1,0 kg/m? na jedng warstwe (zuzycie na dwie warstwy 1,5 - 2,0
kg/m?). Trzecia warstwa materiatu moze by¢ dodatkowo natozona dla
uzyskania bardziej gtadkiej powierzchni.

- ubytki i zagtebienia do 5 mm nalezy pokry¢ wczeéniej materiatem
KOSTER Dachflex

- ubytki powyzej 5 mm nalezy uzupetnié zaprawg KOSTER Sperrmértel-
Fix co najmniej na 24 godziny przed naktadaniem KOSTER Dachflex
- rysy o rozawrtoéci > 0,5 mm - w pierwszej warstwie KOSTER
Dachflex nalezy zatopié tkanine zbrojacg KOSTER. Nastepnie nanie$é
drugg warstwe KOSTER Dachflex.

- podtoze mineralne nalezy przygotowaé przez mycie woda pod
wysokim cisnieniem, rutowanie, szlifowanie lub frezowanie

- silnie chtonne podtoza nalezy zagruntowa¢ za pomocg mieszaniny
KOSTER Dachflex i wody w proporcji 1:1, (zuzycie wymieszanego
materiatu ok. 100 - 200 g/m? - nalezy to uwzgledni¢ przy kalkulacji
catkowitego zuzycia materiatu

- Beton musi byé sezonowany co najmniej przez 28 dni przed
naktadaniem uszczelnienia

- podtoza mineralne oraz istniejgce powtoki musza sie wykazywac
przyczepnoscig co najmniej 0,8 N/mm?2.

Podtoza bitumiczne i z pap bitumicznych

Nalezy nanie$é co najmniej dwie warstwy KOSTER Dachflex, zuzycie
0,75 - 1,0 kg/m? na jedng warstwe (zuzycie na dwie warstwy 1,5 - 2,0
kg/m?). Trzecia warstwa materiatu moze by¢ dodatkowo natozona dla
uzyskania bardziej gtadkiej powierzchni.

- podfoze nalezy oczysci¢ wodg pod wysokim cisnieniem i pozostawic¢
do wyschniecia

- ewentualne pecherze nalezy nacia¢ na krzyz, oczysci¢, pomalowaé
obszar pecherza i sasiadujacej papy przy uzyciu KOSTER Dachflex,
nastepnie nanies¢ dwie warstwy KOSTER Dachflex z zatopieniem
tkaniny KOSTER Flexgewebe

- w obszarze rys i peknieé nalezy zatopié pasek tkaniny KOSTER
Flexgewebe o szerokosci 10 cm w materiale uszczelniajacym Dachflex.
- w zaleznoséci od rodzaju i wieku papy bitumicznej na KOSTER
Dachflex moga sie pojawi¢ brazowe przebarwienia - jest to normalne
zjawisko nie majgce wptywu na szczelno$¢ i wtadciwosci techniczne
uszczelnienia - zalecane jest wykonanie powierzchi prébnej na
obiekcie i przedstawienie jej do akceptaciji

Podloza z metali

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
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Nalezy nanie$é co najmniej dwie warstwy KOSTER Dachflex, zuzycie
0,75 - 1,0 kg/m? na jedna warstwe (zuzycie na dwie warstwy 1,5 - 2,0
kg/m?). Trzecia warstwa materiatu moze by¢ dodatkowo natozona dla
uzyskania bardziej gtadkiej powierzchni.

- podtoza musza by¢ zabezpieczone warstwa antykorozyjna, czyste,
bez substancji obnizajacych przyczepnos¢ jak np. oleje, ttuszcz, folie
nawierzchniowe itp.

- podtoze nalezy oczysci¢ przez piaskowanie lub przy uzyciu
rozpuszczalnikéw - rozpuszczalniki muszag w cato$ci odparowaé przed
naktadaniem uszczelnienia

Naprawa rys na elewacjach

Po wykonaniu warstwy gruntujgcej KOSTER Dachflex (zuzycie ok. 25 -
50 g/m?) nalezy natozy¢ jeszcze co najmniej dwie warstwy KOSTER
Dachflex (zuzycie na jedna warstwe ok. 130 - 175 g/m?). Trzecia
warstwa w technice szpachlowania drapanego moze by¢ natozona dla
uzyskania gtadkiej powierzchni.

- do gruntowania podtoza KOSTER Dachflex nalezy wymiesza¢ z
czystg woda w proporcji 1: 4

- wycigé pasek tkaniny technicznej KOSTER Flexgwebe o szerokosci
10cm

- nanie$é jedng warstwe KOSTER Dachflex w obszarze rysy, o
szeroko$ci 15 cm i zatopié w niej pasek tkaniny KOSTER Flexgewebe
- paski tkaniny uktada¢ z zaktadem 5 cm

- od razu potem nanies¢ drugg warstwe KOSTER Dachflex na
szeroko$¢ 20 cm, tak aby tkanina KOSTER Flexgewebe byta
catkowicie zatopiona w uwszczelnieniu i niewidoczna

- elewacje nalezy pomalowagé elastyczna farbg

Uwagi dotyczace obrobki materiatu

- KOSTER Dachflex jest materiatem jednosktadnikowym

- przed uzyciem nalezy go krétko przemiesza¢é w wiaderku dla
uzyskania jednorodnej konsystenciji

- do materiatlu mozna doda¢ nie wigcej niz 5% czystej wody dla
dostosowania konsystencji roboczej do sposobu naktadania

- wigkszy dodatek wody spowoduje obnizenie podanych parametrow
technicznych

- material moze byé naktadany przy uzyciu watka, pedzla, kielni lub
natryskiem (airless)

Wskazowki

- nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw dotyczacych hydroizolacji
dachoéw ptaskich

- spadek na dachu po wykonaniu uszczelnienia musi by¢ > 2% dla
zapewnienia prawidtowego odptywu wody z dachu.

- podane sa $rednie wielkosci zuzycia materiatu, w praktyce zuzycie
materiatu zalezy od wtasciwosci podioza i organizacji pracy

- rysy i dylatacje musza zostaé zamkniete powierzchniowo przed
naktadaniem KOSTER Dachflex

- w obszarach potaczen, przejs¢, zaktaddw i w innych szczeg6lnych
miejscach nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe Dachflex i zatopi¢ w
niej tkanine Flexgewebe; dopiero potem nalezy wykonaé
catopowierzchniowe uszczelnienie dachu

- w zatamaniach (pionowych i poziomych) nalezy wykona¢ fasete o
promieniu 5 cm z zaprawy KOSTER Sperrmértel-Fix co najmniej 24
Stunden przed naktadaniem powtoki z KOSTER Dachflex; narozniki
nalezy zeszlifowa¢

- czas schnigcia materiatu wydtuza si¢ przy niskiej temperaturze i
wysokiej wilgotnosci powietrza

- KOSTER Dachflex jest powtokg uszczelniajacg i nie moze byé
poddawany zadnym obcigzeniom mechanicznym

- materiat nie nadaje sie do stosowania pod wodg (w zbiornikach)

- przy rysach na dachu ptaskim (nie na elewacji) tkanina techniczna
KOSTER Flexgewebe musi pozostaé nie przyklejona na szerokosci co
najmniej 1 cm nad rysa aby zwigkszy¢ zdolno$¢ przenoszenia
przemieszczen.

- nalezy chroni¢ materiat przed woda, deszczem itp. az do wychniecia
- KOSTER Dachflex nie moze byé naktadany na podtoza mokre,
wysycone woda.

Zuzycie

ok. 0,75 - 1,0 kg/m? na jedng warstwe

jako grunt: 50 - 100 g/m?. Przy stosowaniu watka materiat nalezy
naktada¢ wielokrotnie.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu czy$ci¢ woda. Utwardzony materiat
nalezy usuwaé mechanicznie.

Opakowania
R 260 020 wiadro 20 kg

Przechowywanie

Materiat przechowywa¢ w zamknigetych opakowaniach, w chtodzie,
chroni¢ przed mrozem - okres sktadowania min. 12 miesiecy.

Srodki ostroznosci

Przed uzyciem produktu nalezy koniecznie zapozna¢ sie z kartg
charakterystyki produktu oraz nalezy stosowaé sie do przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Karta charakterystyki produktu >>>>

Inne uwagi

Niedopuszczalne jest powstawanie na dachu zastoin wody i katuz na
skutek zbyt matego spadku dachu lub zatkanych odptywéw. Dach musi
mie¢ spadek min. 2%.

Zwigzane instrukcje techniczne

KOSTER KB-Pox Kleber Art. nr J 120 005
KOSTER FS Primer 2K Art.nr J 139 200
KOSTER PU-Flex 25 Art. nr J 235
KOSTER Fugenband 20 Art. nr J 820 020
KOSTER Fugenband 30 Art. nr J 830 020
KOSTER Polysil TG 500 Art.nr M 111
KOSTER Superfleece Art.nr W 412
KOSTER Flexgewebe Art. nr W 450 100
KOSTER Sperrmortel Art. nr W 530 025
KOSTER Sperrmortel Fix Art. nr W 532 025

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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